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Wo liegen die Schwierigkeiten, 
hydrodynamisches Verhalten von 
Elektronen zu realisieren? Elektro
nen bewegen sich, im Unterschied 
zu den Molekülen einer gewöhn
lichen Flüssigkeit, im kristallinen 
Gitter eines Festkörpers. Daher gibt 
es nicht nur Wechselwirkungen mit 
anderen Elektronen, sondern auch 
mit thermisch angeregten Gitter
schwingungen, den Phononen, 
und mit den unvermeidbaren Stör
stellen eines Materials. Für hydro

D ie Hydrodynamik beschreibt 
eine enorme Vielzahl von 

Phänomenen – von der Blutzirku
lation in unseren Adern über das 
aero dynamische Verhalten von 
Fahrzeugen bis zu Strömungen 
in Flüssen und Ozeanen. Unter 
bestimmten Umständen können 
Elektronen in elektrischen Leitern 
ebenfalls den Gesetzen der Hydro
dynamik unterliegen. Der Theore
tiker Radii Gurzhi aus Charkow hat 
bereits vor mehr als fünfzig Jahren 
vorhergesagt, dass Elektronen 
Poiseuilleartiges Strömungsverhal
ten zeigen, ähnlich zu Flüssigkeiten 
in Röhren [1]. Als Folge erhöht sich 
die Leitfähigkeit mit wachsendem 
transversalen Querschnitt einer 
Probe gemäß eines Potenzgesetzes. 
In unserer üblichen Vorstellung 
der Leitfähigkeit als Materialkon
stante hängt sie aber nicht von der 
Proben dimension ab. Das hydrody
namische Verhalten der kollektiven 
Elektronenbewegung entzieht sich 
jedoch meist einem experimen
tellen Nachweis. Erst vor zwanzig 
Jahren gelang es Marc de Jong und 
Laurens Molenkamp, den Effekt zu 
beobachten, den Gurzhi vorherge
sagt hat [2]. Der Leitwert änderte 
sich durch den Übergang in das hy
drodynamische Regime allerdings 
nur um weniger als 20 Prozent.

n Trockener Whisky
In einem Irish Coffee gehen Kaffee und 
Whisky eine schmackhafte Liaison ein, 
obwohl die Flüssigkeiten unterschied-
liche Eigenschaften besitzen. Kaffee-
tropfen hinterlassen beim Trocknen 
hässliche Ringe; Whiskytropfen bilden 
dagegen homogene Flächen. Forscher 
der Princeton University zeigten, dass 
dafür geringe Konzentrationen von 
Tensiden und Polymeren, die an Ober-
flächen haften, verantwortlich sind. In 
Whisky entstehen sie bei Herstellung 
und Lagerung. Damit andere Flüssig-
keiten homogen trocknen, z. B. die 
Tinte für 3D-Drucker, muss man die 
Tenside und Polymere in Promille-
konzentration künstlich zusetzen.
H. Kim et al., Phys. Rev. Lett. 116, 
124501 (2016)

n Kollektive Verformung 
Wenige Basisfiguren aus Papierstreifen 
reichen aus, um komplexe Objekte zu 
erzeugen, die – je nach Aufbau – starr 
oder biegsam sind. Nanowissenschaft-
ler und Ingenieure der Harvard Univer-
sity entwickelten ein mehrschichtiges 
Metamaterial, das sich selbstständig 
verformt. Mit zentimeterbreiten Strei-
fen aus der Folie bauten sie Einheits-
zellen – Würfel oder andere Polyeder – 
auf und ordneten sie zu größeren 
Strukturen an. Stimulierten die For-
scher eine Einheitszelle, z. B. mit Luft-
druck, folgte die komplette Struktur 
der Verformung. Daher eignet sich das 
Material, um beliebig große, variabel 
formbare Objek te aufzubauen.
J. T. B. Overvelde et al., Nat. Comm. 7, 
10929 (2016)
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dynamisches Verhalten muss die 
ElektronElektronStreuung die do
minierende Wechselwirkung sein. 
Das schränkt den zulässigen Tem
peraturbereich ganz wesentlich ein: 
Bei tiefen Temperaturen, d. h. un
terhalb einer Skala Timp, überwiegt 
die Störstellenstreuung, wohingegen 
bei hohen Temperaturen, d. h. für 
T > Tel-ph, die ElektronPhonon
Streuung vorherrscht. Elektron
ElektronStreuung kann dann nur 
für Temperaturen zwischen Timp 
und Tel-ph dominieren. In den meis
ten konventionellen Leitern ist Timp 
vergleichbar mit oder sogar größer 
als Tel-ph: Elektronen verhalten sich 
daher fast nie hydrodynamisch.

Die grundlegenden Experi
mente am zweidimensionalen 
Graphen [3], für die Andre Geim 
und Konstantin Novoselov 2010 
den PhysikNobelpreis erhielten, 
belebten die Forschung auf dem 
Gebiet des Quantentransports. 
Neben vielen anderen interessanten 
Effekten erwies sich Graphen für 
die hydrodynamische Bewegung 
von Elektronen als besonders 
geeignet. So ist die Elektron
PhononWechselwirkung bei 
passenden Substraten vergleichs
weise schwach, was enorm hohe 
Ladungsträgerbeweglichkeiten bei 

n Elektronen im Fluss
In Graphen können Elektronen auch hydrodynamisches Verhalten zeigen.

Abb. 1 Die normierte Lorenz-Zahl L/L0 
von Graphen als Funktion der Tempera-
tur T und Ladungsträgerkonzentration n, 
erhöht sich für Temperaturen zwischen 

40 und 100 K und nahe des Neutralitäts-
punkts mit n = 0 (kleines |n|) dramatisch. 
Das signalisiert ein hydrodynamisches 
Verhalten der Elektronen.
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erhöhten Temperaturen mit sich 
bringt. Außerdem steht Graphen 
wegen enormer Fortschritte in der 
Probenherstellung mit äußerst ge
ringer Störstellenkonzentration zur 
Verfügung. Eine besondere Rolle 
spielt darüber hinaus die quasi
relativistische EnergieImpuls
Beziehung von Graphen, die sich 
durch masselose zweidimensionale 
DiracFermionen beschreiben lässt. 
Am Neutralitätspunkt ist bei T = 0 
der untere Kegel gerade voll besetzt 
und der obere noch unbesetzt. Die 
resultierende Flüssigkeit besteht 
aus zwei Sorten von thermisch 
angeregten Teilchen mit entgegen
gesetzter Ladung: Löchern und 
Elektronen. 

Nun ist es einem Team von 
Physikern aus den USA, Kanada 
und Japan gelungen, den elektri
schen und thermischen Transport 
in Monolagen aus Graphen zu 
untersuchen, die – eingekapselt in 
Bornitrid – eine sehr hoher Quali
tät besaßen [4]. Dabei bestimmten 
sie die LorenzZahl L, die sich aus 
dem Verhältnis von thermischer 
(κ) und elektrischer (σ) Leitfähig
keit zu L = κ/(σT) ergibt (Abb. 1). In 
konventionellen Metallen besitzt 
die LorenzZahl einen universellen 
Wert, den allein Naturkonstanten 
bestimmen: L0 = π2 kB

2/(e2). Die
ses WiedemannFranzsche Gesetz 
drückt aus, dass Ladungs und 
Wärmestrom durch die gleichen 

Streuprozesse relaxieren []. Ent
sprechendes Verhalten zeigt auch 
Graphen für verschiedenste Tem
peraturen und Ladungsträger
konzentrationen. In der Nähe des 
Neutralitätspunkts und für Tem
peraturen zwischen 40 und 100 K 
ist die LorenzZahl allerdings bis 
zum 22fachen des Universalwerts 
erhöht. Als Interpretation drängt 
sich Timp ≈ 40 K und Tel-ph ≈ 100 K 
auf – ein klares Indiz, dass sich eine 
ElektronLochDiracFlüssigkeit 
heraus gebildet hat. Detaillierte 
theoretische Untersuchungen be
stätigen die stark erhöhte Lorenz
Zahl in einer DiracFlüssigkeit []. 
Intuitiv lässt sich dies so verstehen 
(Abb. ): Legt man ein elektrisches 
Feld an, so bewegen sich Elektro
nen und Löcher in entgegengesetzte 
Richtungen. Die Reibung, welche 
die ElektronElektronWechselwir
kung zwischen ihnen verursacht, 
führt zum endlichen elektrischen 
Widerstand. Legt man allerdings 
einen Temperaturgradienten an, 
so bewegen sich sowohl Elektro
nen als auch Löcher in die gleiche 
Richtung. Hieraus ergibt sich keine 
Reibung durch ElektronElektron
Wechselwirkung und entsprechend 
eine unendlich große thermische 
Leitfähigkeit der Elektronen. Die 
erhöhte LorenzZahl ist somit ein 
sensibler Indikator für hydrodyna
misches Verhalten von Elektronen 
in Graphen. 

Auch in einer Reihe weiterer 
aktueller Experimente ließ sich 
Hydrodynamik von Elektronen in 
Graphen und verwandten Materi
alien beobachten. Ein Beispiel ist 
der CoulombDrag, bei dem ein 
Strom in einer Graphenschicht eine 
Spannung in einer zweiten, nur 
durch die CoulombWechselwir
kung gekoppelten Schicht verur
sacht. So ist der beobachtete riesige 
CoulombDrag in Doppellagen aus 
Graphen [] ein Markenzeichen der 
Physik von DiracFlüssigkeiten für 
den Magnetotransport []. Außer
dem gelang es, in Graphen einen 
negativen VierpunktWiderstand 
als Nachweis von „Whirlpools“ 
(strudelförmige Strommuster) zu 
beobachten [], wie man es für eine 
viskose Flüssigkeit erwartet [1]. 
Bei der Messung des Widerstands 
von PdCoO2 unterschiedlicher 
Probenlänge [11] zeigte sich der vor
hergesagte viskose Transport von 
Elektronen [1]. 

Aus dieser Vielzahl von Ergeb
nissen aus dem faszinierenden 
Forschungsgebiet der Quanten
strömungsmechanik von Elektro
nen dürften sich in Zukunft auch 
Anwendungen der hydrodyna
mischen Elektronik ergeben.
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Abb.  Am Neutralitätspunkt einer 
Dirac-Flüssigkeit führt der elektrische 
Transport zu einem endlichen elektri-
schen Widerstand, weil sich Elektronen 
und Löcher entgegengerichtet bewe-

gen. Beim Wärmetransport verschwindet 
dagegen durch Energie- und Impulser-
haltung der thermische Widerstand. Die 
Kegel zeigen die Energie-Impuls-Bezie-
hung für masselose Dirac-Fermionen.
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