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Im Norden Chiles liegt die tro-

ckenste Wüste der Welt. Kaum 

eine Wolke ziert dort je den Him-

mel – ideale Bedingungen für 

Astronomen, denen sich in dieser 

dünn besiedelten Region in den 

Anden ein unverstellter Blick ins 

All bietet. Wenn da nur nicht die 

extremen Temperatur unterschiede 

wären: Während tagsüber bis 

zu 30 °C herrschen, können die 

Temperaturen nachts auf – 15 °C 

abfallen. Damit Teleskope dennoch 

hochpräzise messen können, sind 

Materialien gefordert, die diese ex-

tremen Temperaturschwankungen 

mitmachen, ohne ihre Länge stark 

zu verändern.

Bereits im Jahr 1896 entdeckte 

Charles Edouard Guillaume auf 

der Suche nach einer preiswerten 

Alternative zum Urmeter, das aus 

Platin und Iridium besteht, eine 

Eisen-Nickel-Legierung mit einem 

Eisen gehalt von 65 Prozent und 

einem Nickelgehalt von 35 Pro-

zent. Diese besitzt bei Tempera-

turschwankungen verglichen mit 

anderen Metallen und Legierungen 

einen extrem niedrigen Längenaus-

dehnungskoeffizienten α, und das 

über einen beachtlichen Tempera-

turbereich von – 250 bis + 200 °C 

(Abb. 1).1) Der Längenausdehnungs-

koeffizient α beschreibt dabei, um 

welchen Teil seiner Länge sich 

ein Körper bei Erwärmung bzw. 

Abkühlung um 1 K ausdehnt bzw. 

zusammen zieht: Während sich bei 

Raumtemperatur ein 1 Meter lan-

ger Platin-Iridium-Stab mit einem 

α von knapp 9 . 10–6 K–1 bei einer 

Temperaturerhöhung um 10 K 

immerhin um knapp 0,1 Milli-

meter verlängert, dehnt sich ein 

vergleichbarer Eisen-Nickel-Stab 

mit einem α von 2 . 10–6 K–1 gerade 

mal um 0,02 Millimeter aus. Nur 

Glaskeramiken wie Zerodur ver-

ändern ihre Länge noch weniger 

– allerdings nur in einem recht 

kleinen Temperatur bereich von 

0 bis 50 °C. Aufgrund der gro ßen 

Längenstabilität gab Guillaume sei-

ner Entdeckung den treffenden Na-

men Invar, also das Invariante bzw. 

Unveränderliche. Heute ist Invar 

eigentlich die Warenbezeichnung 

der Firma Imphy Ugine Precision. 

Oft werden aber alle Werkstoffe, die 

bei Temperaturänderungen derart 

längenstabil sind, mit dem Namen 

Invar bezeichnet.

Seit ihrer Entdeckung kommen 

diese eisenreichen Legierungen für 

technische Bauteile zum Einsatz, 

die über einen weiten Tempera-

turbereich ihre Länge beibehalten 

müssen. Dazu gehören Balken für 

präzise Waagen, Pendelstangen z. B. 

für astronomische Pendeluhren, 

selbstkompensierende Spiralen im 

Uhrwerk von Taschen- und Arm-

banduhren (Abb. 2), Chip-Basisplat-

ten oder auch thermische Bi-Metall-

Streifen. Praktisch ausgedient haben 

Röhrenmonitore, in denen Invar als 

Material für Schattenmasken dient. 

Auch Tanker, die verflüssigtes Erd-

gas transportieren, sind mit Eisen-

Nickel-Legierungen verkleidet.

Durch den Zusatz von Ele-

menten wie Cr, Mo, Co oder Mn 

lassen sich die mechanischen 

■ Immer schön in Form bleiben

Anders als Metalle wie Kupfer oder Stahl, die sich beim Erwärmen stark ausdehnen, 

behält die Fe-Ni-Legierung Invar über einen weiten Temperaturbereich ihre Länge nahezu bei.

Um die Präzision des ALMA-Radio-

teleskops, das zurzeit in der Atacama-

Wüste errichtet wird und ab 2011 Strah-

lung im Submillimeterbereich einfangen 

soll, zu gewährleisten, wurden zahlreiche 

Teile der Unterkonstruktion aus einer Fe-

Ni-Legierung gefertigt.

Abb. 1 Bei einem Nickelgehalt von 36 % 

besitzt der Längenausdehnungskoeffi-

zient α einer Eisen-Nickel-Legierung sein 

absolutes Minimum (a). Über einen 

weiten Temperaturbereich von – 200 °C 

bis knapp + 170 °C liegt der Ausdeh-

nungskoeffizient einer solchen Fe-

Ni-Legierung unterhalb von 2 . 10–6/K–1 

(b). 

1) vgl. auch Physika-

lische Blätter, Mai 2000, 
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Eigenschaften auf spezielle An-

wendungen hin optimieren. Ein 

Beispiel dafür ist die mit Chrom 

dotierte Legierung Elinvar, deren 

elastische Eigenschaften quasi tem-

peraturunabhängig sind und die 

deshalb auch in Stimmgabeln Ver-

wendung findet.

Ferromagnetisch und stabil

Interessanterweise verschwindet 

oberhalb der sog. Curie-Tempera-

tur, die bei einer Fe-Ni-Legierung 

mit einem Ni-Gehalt von 36 % bei 

etwa 280 Grad Celsius liegt, nicht 

nur der Ferromagnetismus des 

Werkstoffs, sondern auch seine aus-

gezeichnete Längenstabilität. Schon 

Guillaume schloss daraus, dass der 

Ferromagnetismus entscheidend 

dafür sein muss, dass Invar seine 

Länge beibehält. 

Im ferromagnetischen Grundzu-

stand der Fe-Ni-Legierung stehen 

die Kernspinzustände der Atome 

größtenteils parallel zueinander, 

wobei sich die Magnetisierung am 

Kristallgitter ausrichtet. Dieser Zu-

stand besitzt mit 2 μB (μB: Bohrsches 

Magneton) ein großes magne-

tisches Moment und heißt daher 

High-Moment-Zustand. Aufgrund 

der starken Wechselwirkung, die 

durch die Abstoßung der magne-

tischen Momente untereinander 

zustande kommt, vergrößern sich 

die Atomabstände, und das Gitter 

der Legierung bläht sich auf: Der 

High-Moment-Grundzustand ist 

also mit einem großen atomaren 

Volumen verknüpft. 

Typisch für Materialien mit 

Invar-Effekt ist, dass sie zudem 

einen Low-Moment-Zustand be-

sitzen, der durch nichtkollinear 

orientierte magnetische Momente 

ein kleines atomares Volumen 

mit nahezu verschwindendem 

magnetischen Moment hat. Da die 

Energiedifferenz zwischen den Mi-

nima dieser beiden Zustände in der 

Größenordnung der thermischen 

An regungsenergie kBT liegt, geht 

das Material bei einer Temperatur-

erhöhung vom High-Moment- in 

den Low-Moment-Zustand über. 

Die Legierung dehnt sich demnach 

nicht aus, da zunehmend der Low-

Moment-Zustand mit kleinerem 

Volumen besetzt wird. Die Ände-

rung des magnetischen Moments 

ist demnach so stark, dass sie bei 

steigender Temperatur die normale 

thermische Ausdehnung des Gitters 

kompensiert. Aus diesem Grund 

bleibt der Längenausdehnungs-

koeffizient über einen weiten Tem-

peraturbereich konstant. 

Erst oberhalb der Curie-Tempe-

ratur büßt die Fe-Ni-Legierung ihre 

Längenstabilität zusammen mit 

ihrem Ferromagnetismus ein: Im 

paramagnetischen Zustand verhält 

sich die Eisen-Nickel-Legierung 

dann ähnlich wie nichtferromagne-

tische Metalle und Legierungen.

Leicht und spröde

Fe-Ni-Legierungen kommen 

heutzutage verstärkt auch beim 

Flugzeugbau zum Einsatz, und 

zwar bei der Formgebung groß-

flächiger Kohlefaserverbund-

werkstoffe (CFK), aus denen z. B. 

die Tragflächen und Teile des 

Flugzeug rumpfes gefertigt sind. 

Diese Werkstoffe sind extrem fest 

und gleichzeitig sehr leicht. Der 

neue Airbus A380 besteht schon 

zu 20 Prozent aus diesem Material, 

das immer mehr das Aluminium 

ablöst. Bei seiner Herstellung wer-

den die mit Harz imprägnierten 

Kohlen stoffgewebe in eine Fe-Ni-

Form gelegt und bei Temperaturen 

um 180 °C und einem Druck 

von 10 bar ausgehärtet. Würden 

Form und Bauteil beim anschlie-

ßenden Abkühlen unterschiedlich 

schrumpfen, könnten gefährliche 

Spannungen und Risse im Bauteil 

entstehen. Die Längenstabilität 

der Fe-Ni-Legierung und die der 

Kohlefaserverbundstoffe stimmen 

jedoch so gut überein, dass das 

Bauteil bei der Herstellung nicht 

unnötig strapaziert wird.

Auf diese Weise hilft das Invar 

also dabei, die Außenhülle des 

Flugzeugs stabiler zu machen, das 

uns in den langersehnten Sommer-

urlaub bringt.
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Abb. 2 Zum Herzstück einer mechanischen Uhr gehört eine 

Spirale. Je gleichmäßiger diese schwingt, desto genauer geht 

die Uhr. Heute werden praktisch ausschließlich Spiralen aus 

Invar verwendet.
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